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CUPRINS

MODUL 1 — Proprietatile generale ale materialelor de constructie: proprietiti fizice

1.1.  Introducere
1.2.  Proprietatile fizice ale materialelor
1.2.1 Densitate, compactitate, porozitate, volum de goluri
1.2.2 Comportarea materialelor fata de apa
1.2.3 Comportarea materialelor la incalzire si la actiunea focului
Bibliografie
Test de autoevaluare MODUL 1
Raspunsuri

MODUL 2 - Proprietitile generale ale materialelor de constructie: proprietati
mecanice — incercéri distructive

2.1. Definitii

2.2. Proprietati mecanice
2.2.1. Metode distructive de incercare a materialelor. Incercari statice,
dinamice si ciclice

Bibliografie

Test de autoevaluare MODUL 2

Raspunsuri

MODUL 3 - Proprietitile generale ale materialelor de constructie:
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2/19
10/19

10/19
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18/19
19/19

proprietiti mecanice — incercari nedistructive. Lianti minerali: ipsosul de constructii

3.1. Metode nedistructive de Tncercare a materialelor
3.1.1. Metode mecanice
3.1.2. Metode acustice
3.1.3. Metode atomice
3.2. Lianti minerali
3.2.1. Definitie si clasificare
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3.2.2. Lianti nehidraulici — Ipsosuri
3.2.2.1. Ipsosul de constructie
3.2.2.2. Alti lianti din ghips

Bibliografie
Test de autoevaluare MODUL 3
Raspunsuri

MODUL 4 — Lianti minerali — cimenturi Portland

4.1. Definitie, materii prime, proces tehnologic
4.2. Etapele formarii constituentilor mineralogici din clincher
4.3. Compozitia mineralogica a clincherului de ciment Portland
4.4. Principalele proprietati ale componentilor mineralogici din cimentul Portland
4.5. Proprietatile cimentului Portland
4.5.1. Priza si Intarirea cimentului Portland
4.5.2. Fenomenele fizice ce insotesc priza si Intdrirea cimentului
4.5.3. Microstructura pietrei de ciment
4.5.4. Durabilitatea pietrei de ciment Portland
4.5.5. Rezistentele mecanice ale cimentului Portland
4.6. Tipuri de cimenturi Portland
4.6.1. Cimenturi Portland unitare
4.6.2. Cimenturi Portland cu adaosuri (cimenturi mixte)
4.6.3. Ciment Portland alb
4.6.4. Ciment Portland colorat
4.7. Conditii de calitate
Bibliografie
Test de autoevaluare MODUL 4
Raspunsuri

MODUL 5 —Lianti minerali: cimentul aluminos si cimenturi speciale.
Betoane cu lianti minerali — definitie, clasificare, proprietati

5.1. Cimentul aluminos
5.1.1. Definitie, compozitie oxidica si mineralogica, clasificare
5.1.2. Priza si intarirea
5.1.3. Rezistentele mecanice
5.1.4. Rezistenta la atacul chimic
5.1.5. Proprietati refractare
5.1.6. Domenii de utilizare
5.2. Cimenturi speciale
5.2.1. Cimenturi fara contractie si cimenturi expansive
5.2.2. Cimenturi antiacide
5.3. Betoane cu lianti minerali
5.3.1. Definitii si clasificare
5.3.2. Proprietatile betonului proaspat
5.3.3. Proprietatile betonului intarit
Bibliografie
Test de autoevaluare MODUL 5
Réspunsuri
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MODUL 6 — Betoane cu lianti minerali: influenta componentilor, a temperaturilor
scazute si ridicate si a factorilor chimici agresivi asupra proprietitilor
6.1. Influenta componentilor asupra proprietatilor betonului 2120
6.1.1. Influenta cimentului 2/20
6.1.2. Influenta agregatelor 3/20
6.1.3. Influenta apei de amestecare 4/20
6.1.4. Influenta aditivilor 5/20
6.2. Influenta temperaturilor scazute si ridicate asupra proprietatilor betonului 12/20
6.2.1. Influenta temperaturilor scdzute asupra intaririi si rezistentelor betonului.
Betonarea pe timp friguros 12/20
6.2.2. Influenta temperaturilor ridicate asupra proprietatilor betonului 13/20
6.3. Influenta factorilor chimici agresivi asupra proprietatilor betonului. Clase de expunere
la actiunea mediului Tnconjurator 14/20
Bibliografie 18/20
Test de autoevaluare MODUL 6 19/20
Raspunsuri 20/20
MODUL 7 — Accelerarea intaririi betoanelor. Betoane usoare. Betoane speciale
7.1. Accelerarea intaririi betoanelor 2/15
7.1.1. Tratamentul termic fara presiune (aburire) 2/15
7.1.2. Tratamentul termic cu presiune (autoclavizare) 2/15
7.2. Betoane usoare 3/15
7.2.1. Betoane usoare compacte 5/15
7.2.2. Betoane macroporoase 6/15
7.2.3. Betoane celulare 7/15
7.2.4. Betoane cu agregate vegetale 8/15
7.3. Betoane speciale 8/15
7.3.1. Betoane de inalta performanta 8/15
7.3.2. Betoane de ultra inalta performanta 9/15
7.3.3. Betonul autocompactant (BAC) 11/15
7.3.4. Betoane hidrotehnice 11/15
7.3.5. Betoane rutiere 12/15
7.3.6. betoane de ciment si polimeri 12/15
7.3.7. Betoane de protectie impotriva radiatiilor 12/15
7.3.8. Betoane refractare 13/15
Bibliografie 13/15
Test de autoevaluare MODUL 7 14/15
Réspunsuri 15/15

MODUL 8 — Materiale metalice: caracteristici structurale, proprietati fizice si chimice

8.1. Generalitati si caracteristici structurale 2/12
8.2. Proprietati fizice 4/12
8.3. Proprietati chimice 5/12
8.3.1. Electrod. Potential de electrod 5/12
Bibliografie 10/12
Test de autoevaluare MODUL 8 11/12
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Raspunsuri

MODUL 9 — Pile electrochimice. Coroziunea metalelor si aliajelor.
Protectia impotriva coroziunii

9.1. Pile electrochimice
9.1.1. Exemple de pile electrochimice
9.1.2. Pile de combustie
9.1.3. Pild pentru masurarea pH-ului
9.2. Coroziunea metalelor si aliajelor
9.2.1. Coroziunea chimica
9.2.2. Coroziunea electrochimica
9.2.2.1. Coroziunea prin macropile
9.2.2.2. Coroziunea prin micropile
9.2.3. Coroziunea biochimica
9.2.4. Alte tipuri de coroziune
9.2.5. Evaluarea calitativa si cantitativa a procesului de coroziune
9.2.6. Metode de protectie a metalelor si aliajelor impotriva coroziunii
Bibliografie
Test de autoevaluare MODUL 9
Raspunsuri

MODUL 10 - Proprietiti mecanice si tehnologice ale materialelor metalice.

Aliaje metalice utilizate In constructii. Diagrame de stare

10.1. Proprietdti mecanice

10.2. Proprietati tehnologice

10.3. Incercari tehnologice (uzinale)
10.4. Aliaje metalice. Diagrame de stare
Bibliografie

Test de autoevaluare MODUL 10
Raspunsuri
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MODUL 11 - Fonte si oteluri. Oteluri aliate. Tipuri de oteluri utilizate in constructii

11.1. Generalitati
11.2. Diagrama Fe-C
11.3. Elaborarea fontei
11.4. Elaborarea otelului
11.5 Tipuri de oteluri utilizate In constructii
11.5.1. Clasificarea otelurilor
11.5.1.1. Clasificarea otelurilor dupa compozitia chimica
11.5.1.2. Clasificarea otelurilor in clase principale de calitate
11.5.2. Simbolizarea otelurilor
11.5.3. Oteluri pentru beton armat si precomprimat
11.5.3.1. Otel pentru armarea betonului
11.5.3.2. Oteluri pentru betonul precomprimat
Bibliografie
Test de autoevaluare MODUL 11
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Raspunsuri
MODUL 12 — Tratamente aplicate otelurilor. Metale si aliaje neferoase

12.1. Tratamente aplicate otelurilor
12.1.1. Tratamente prin prelucrari mecanice
12.1.2. Tratamente termice
12.1.2.1. Recoacerea otelurilor
12.1.2.2. Calirea otelurilor
12.1.2.3. Revenirea otelurilor
12.1.3. Tratamente termochimice
12.1.3.1. Tipuri de tratamente termochimice
12.1.4. Tratamente termomecanice
12.2. Metale si aliaje neferoase
12.2.1. Aluminiul si aliajele aluminiului
12.2.2. Cuprul si aliajele cuprului
12.2.3. Zincul si aliajele zincului
12.2.4. Plumbul si aliajele plumbului
Bibliografie
Test de autoevaluare MODUL 12
Raspunsuri
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