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CUPRINS 

 

Laborator 1: Densitate, Compactitate, Porozitate și Volum de goluri 

Laborator 2: Agregate naturale pentru mortare și betoane 

Laborator 3: Lianți minerali. Determinări asupra ipsosului de construcții  

și cimentului Portland 

Laborator 4: Stabilirea compoziției betonului. Exemplu de calcul 

Laborator 5: Determinări asupra betonului proaspăt 

Laborator 6: Determinări asupra materialelor metalice:  

încercări mecanice. Analiza structurii metalelor 

Laborator 7: Determinări pe beton întărit și materiale din polimeri 


