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Lucrarea nr. 2. Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane 

Dimensiune

mm Rest

crit. Curba 1 Curba 2 Curba 3 g g cm^3 %  volumetrice

7 16 100 100 100 0 0 0

6 8 88 76 60 0 0 0

5 4 74 56 36 0 0 0

4 2 62 42 21 0 0 0

3 1 49 32 12 0 0 0

2 0.5 34 20 8 0 0 0

1 0.25 18 8 3 0 0 0

< 0.25 g  corectate,   in vasul colector

Date preliminare:

5000 g   balast cantarit

Densitate absoluta 2.7 g/cm^3
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